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Fe-C állapotábra

Előadó: Dr. Szabó Péter János
A diasort kidolgozta: Dr. Reé András

ree@eik.bme.hu

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat
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Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Az előadás fő pontjai

• A Fe-C állapotábra felépítése

– Stabil (grafit) rendszer
– Metastabil (karbid) rendszer 
– Fázisok a rendszerben
– Szövetelemek    

• Átalakulások lehűlés közben

• Példák megoldása közösen és egyénileg
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Fe-C ikerdiagram
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Peritektikus sarok
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Elnevezések, megjegyzések

• Hipoeutektoidos ötvözet ……………… 0,0 < C < 0,8 % 
Hipereutektoidos ötvözet ……………   0,8 < C < 2,1 % 

• Hipoeutektikus ötvözet ………………    2,1 < C < 4,3 % 
Hipereutektikus ötvözet ………………  4,3 < C < 6,7 % 

• A  2,1 %-nál kisebb karbontartalmú ötvözeteket 
acéloknak, az ennél nagyobb karbontartalmúakat 
pedig öntöttvasaknak is fogjuk nevezni.

• A megadott karbontartalom minden esetben
tömeg %-ot jelent.

• A Fe-Fe3C ábrát fel kell tudni rajzolni a jellemző 
hőmérséklet és koncentráció adatokkal együtt.
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1. feladat

Rajzolja fel a Fe–Fe3C állapotábrát a jellemző 
hőmérséklet és koncentráció adatokkal.

(Válasz:  Lásd a 3. diát) 
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Fázisok a metastabil rendszerben 
- 1

• Folyadék (folyékony oldat) – f

A karbon korlátlanul oldódik a folyékony vasban.

• Delta ferrit (szilárd oldat) – δ

Tkk rács, az oldás korlátolt (1493 °C-on max. 0,1 % C)

• Ausztenit (szilárd oldat) – γ

Fkk rács, az oldás korlátolt (1147 °C-on max. 2,1 % C)

• Ferrit (szilárd oldat) – α

Tkk rács, az oldás korlátolt (727 °C-on max. 0,02 % C)

• Cementit / vaskarbid (fémes vegyület) – Fe3C 

A Fe és C atomok aránya a rácsban 3 az 1-hez (6,7 % C)
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Fázisok a metastabil rendszerben 
- 2
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d

f + d

d - delta ferrit

f - folyadékg - ausztenit

c - cementit - ferrit

Fe Fe3C

f + g + c

g + c + 

Delta ferrit előfordulása fázisként 
és homogén szövetelemként
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Folyadék és ausztenit fázis 
előfordulása
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f

Fe Fe3C

g

Fe Fe3C

Cementit és ferrit fázis 
előfordulása
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Fe Fe3C Fe Fe3C

Mikroszkópi képek  1.
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Ferrit - C = kb. 0 % Ausztenit - C < 0,1 %
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2. feladat

Vázolja fel a Fe – Fe3C állapotábrát az 
átalakulási vonalakkal. Írja be az egyes 
mezőkbe az előforduló fázisokat.

(Válasz:  Lásd a 9. diát)  

Tipikus lehűlési görbék
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Szövetelemek a metastabil
rendszerben

• Homogén szövetelemek

– delta ferrit – δ (szilárd oldat)

– ausztenit – γ (szilárd oldat)

– ferrit – α (szilárd oldat)

– primer (I.) cementit – Fe3C (folyadékból válik ki)

– szekunder (II.) cementit – Fe3C (ausztenitből válik ki)

– tercier (III.) cementit – Fe3C (ferritből válik ki)

• Heterogén szövetelemek

– ledeburit (eutektikum) – telített folyadékból alakul ki

– perlit (eutektoid) – telített ausztenitből alakul ki
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Ausztenit és ferrit előfordulása 
homogén szövetelemként
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Fe Fe3C



Fe Fe3C

Cementit előfordulása 
homogén szövetelemként
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primer 
cementit

szekunder
cementit

tercier 
cementit

Heterogén szövetelemek 
előfordulása

18

Fe Fe3Cperlit

telített
ausztenit

Fe3Cledeburit

telített
folyadék

Fe
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Szövetelemek előfordulása
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folyadék
d + g

f + c
f + g

c

g + led + sc



g

 + 
per
+ tc

 + g

d

f + d

pc – primer
      cementit 

Fe Fe3C

pc + led
g 

+ sc

per + led + sc pc + ledper + sc

 + tc

sc – szecunder
      cementit 

tc – tercier
      cementit 

led – ledeburit      

per – perlit      

Szövetelemek előfordulási 
tartományai 2.
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3. feladat

Vázolja fel a Fe – Fe3C állapotábrát az 
átalakulási és segédvonalakkal. Írja be a 
mezőkbe az előforduló szövetelemeket.

(Válasz:  Lásd a 19. diát)  
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Tipikus vázlatos szövetképek 
20 °C-ra

22

Mikroszkópi képek  2.

23

Hipoeutektoidos ötvözet  C = 0,2 % Hipereutektoidos ötvözet  C = 1,4 %

Hipoeutektikus ötvözet  C = 2,9 % Hipereutektikus ötvötzet  C = 5,1 %

1 2

43

3 %-os ötvözet lehűlése  1.
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3 %-os ötvözet lehűlése  2.

25

26

4. feladat (közösen)

Határozzuk meg a 3 % karbont tartalmazó 
ötvözetben szobahőmérsékletre a fázisok 
százalékos mennyiségét (14. dia, Y pont). 

Tipikus lehűlési görbék
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4. Feladat megoldása

28

6,72,1 3 4,3
0 0,02

0,8

20 ºC-on az egyensúlyt tartó fázisok (14. dia):   

ferrit () . . . . . . C = kb. 0 % 

cementit (c) . . .  C = 6,7 %

  =  ( 6,7 – 3 )  /  ( 6,7 – 0 )  =  0,552             55,2 %

c

c =  ( 3 – 0 )  /  ( 6,7 – 0 )  =  0,448                 44,8 %

29

5. feladat

Határozza meg a 3 % karbont tartalmazó 
ötvözetben 1000ºC-ra (14. dia, R pont) a fázisok 
százalékos mennyiségét. 
Az ausztenit ezen a hőmérsékleten 1,6 % karbont 
tartalmaz.

Tipikus lehűlési görbék
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5. Feladat megoldása

31

6,72,1 3 4,30 1,6

1000 ºC-on az egyensúlyt tartó fázisok (14. dia):   

ausztenit (g) . . . C = 1,6 % 

cementit (c) . . .  C = 6,7 %

g  =  ( 6,7 – 3 )  /  ( 6,7 – 1,6 )  =  0,725              72,5 %  

gc

c =  ( 3 – 1,6 )  /  ( 6,7 – 1,6 )  =  0,275           27,5 %

32

6. feladat

Határozza meg a 3 % karbont tartalmazó 
ötvözetben 727 + DT ºC-ra (ahol DT→0) a fázisok 

százalékos mennyiségét. 

  

 

Tipikus lehűlési görbék
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6. Feladat megoldása

34

6,72,1 3 4,30

g  =  ( 6,7 – 3 )  /  ( 6,7 – 0,8 )  =  0,627              62,7 %  

gc

c =  ( 3 – 0,8 )  /  ( 6,7 – 0,8 )  =  0,373             37,3 %

727+DT ºC-on az egyensúlyt tartó fázisok (14. dia):   

ausztenit (g) . . . C = 0,8 % 

cementit (c) . . .  C = 6,7 %

0,8

35

7. feladat (közösen)

Határozza meg 1,3 % karbont tartalmazó 
ötvözetben szobahőmérsékletre (14. dia, Z pont) 

a szövetelemek százalékos mennyiségét. 

Tipikus lehűlési görbék
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Szövetelemek előfordulása

37

folyadék
d + g

f + c
f + g

c

g + led + sc



g

 + 
per
+ tc

 + g

d

f + d

pc – primer
      cementit 

Fe Fe3C

pc + led
g 

+ sc

per + led + sc pc + ledper + sc

 + tc

sc – szecunder
      cementit 

tc – tercier
      cementit 

led – ledeburit      

per – perlit      

7. Feladat megoldása

38

6,72,11,3 4,30,8

P  =  ( 6,7 – 1,3 )  /  ( 6,7 – 0,8 )  =  0,915              91,5 %

Psc

sc =  ( 1,3 – 0,8 )  /  ( 6,7 – 0,8 )  =  0,085          8,5 %

20 ºC-on a szövetelemek (18. és 19. kocka):   

perlit (P) . . . . . . . C = 0,8 % 

szek. cem. (sc) . .  C = 6,7 %

0

Mikroszkópi képek  3.

39

Ferrit + terc. cementit  C = 0,02 % Perlit (eutektoid)  C = 0,8 %

Ledeburit (eutektikum)  C = 4,3 % Perlit (eutektoid)  N = 5000 x
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Mikroszkópi képek  4.

40

Szürke öntöttvas, maratlan Gömbgrafitos öntöttvas, maratlan

Szürke öntöttvas, maratott,  G + P Gömbgrafitos öntöttvas,  G + F + P

Mikroszkópi képek  5.

41

Gömbgrafitos öntöttvas törete, 

elektronmikroszkópi felvétel

Gömbgrafitos öntöttvas

nagyobb nagyításban,  G + F + P

42

Extra házi feladat 

Határozza meg, hogy a 3 % karbont tartalmazó 
Fe-C ötvözetben 20 ºC-on jelen lévő ledeburit 
szövetelemben lévő perlitben található 
cementitből mennyi a tercier eredetű cementit. 
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3 %-os ötvözet lehűlése  1.

43

Angol nyelvű irodalom

44

William D. Callister, Jr.

Materials Science and Engineering
An Introduction, 7th edition, 2006

Chapter 9 
Phase Diagrams
290-304 pp.

43
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